Priifséure Edelstahl O bOng

Art.-Nr. 507 959

Edelstahl - Test

Der Edelstahltest wird angewendet zur Unterscheidung von Edelstahl von Silber
und WeilBgold.

Die Pruflésung wird mit dem Spatel auf den zu prifenden Gegenstand gegeben
und ca. 1 Minute einwirken lassen. Danach wischt man den Tropfen mit einem
Papier-Tuch 0.a. ab. Wenn der Gegenstand aus Edelstahl besteht, hat sich, wie
auf dem Bild zusehen, die Auftragsstelle aufgehellt. Bei Silber 1&auft die Auftrags-
stelle dunkel an.

Inhalt: 20 ml
Atzend
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